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1. Erkautuskarkaisu on alumiiniseosten térkein lujittamismenetelmi. Kuvaa kisittelyn eri
vaiheet ja niissd tapahtuvat mikrorakenteen muutokset. Millaisille seoksille kisittelys voidaan
soveltaa?

2. Kuvaa alumiinin soveltuvuutta henkildauton korimateriaaliksi (runko ja pintalevy). Kisittele
ainakin seuraavia asioita: ominaisuudet, kiiytetyt seokset ja valmistustekniikka.

3. Mitké ovat muokattujen alumiiniseosten EN-standardin mukaiset luokat ja vastaavat
pidseosaineet? Nimei kullekin ainakin yksi tyypillinen kdyttokohde.

4. Miten erilaiset muodonantoprosessit soveltuvat magnesiumseoksille kiderakenteen ja
fysikaalisten ominaisuuksien kannalta?

5. Selitd lyhyesti mitd ovat seuraavat seokset ja mihin niitd kytetéiin:
a) Cu-OF
b) Cu-DHP
c¢) Cu-ETP
d) Monel
e) Invar



