Kon-67.117 Pulverimetallurgiset materiaalit ja
valmistusmenetelmiit

Tentti 17.5.2006

Lue ennen kuin vastaat vhteenkiin kysymykseen!

Vastaa osiot erillisille papereille, silld vastaukset ldhetetddn tarkastettaviksi eri henkildille.
Lépipdisyyn tarvitaan 12 pistettd. Lisdksi kummastakin osiosta tulee saada vihintiin 5 pistetti.

Téyta jokaiseen vastauspaperiin henkilGtiedosi.
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3. a) Seoskarbidien vaikutus kovametallin ominaisuuksiin TN
b) Kovametallin kéyttokohteet (sovellus ja Iyhyt kuvaus vaadittavista ominaisuuksi sta)
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