
TEKN]LLINEN KORKEAKOULU
Polvmeerileknologian labora lorio

KE 100.2300 Polymeeriteknologia I (3 op)
KE-l00.9300 Polymeeriteknologian perusteet; MT, K (3 op)
KE-l00.9310 Polymeeriteknologian perusteet; PUU (3 op)
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Polymeroitumisreaktiot voidaan jakaa kahteen päätyryppiin. Mitkä ne
ovat? Kuvaile ko. polynnerointitavat? Anna esimerkkejä niillä
tuotettavi st a p o 1y'rneerei stä.

Jännitys-venymä -käynltä saadaan tietoa p o lymeerien mekaanisi sta
ominaisuuksista. Piirrä voima-venymä -käyr al -käyria ja kerro,
minkälaista tietoa eri tyyppisistä pollrneereistä niistä saadaan.

Määrittele lyhyesti

\ osittain kiteinen polymeeri
b) D S C : llä (Differntiaalinen pyyhkäi sykalorimetri) saatavat polymeerin
ominaisuudet
c) elastomeeri
d) moolimassajakauma
e) lujitemuovi

Raakaoj yst ä n. 4Yo j alo stetaan hiilivetypohj aisiksi polyrneereiksi, 9 0oÄ

käytetään energian tuotantoon. Suurin slmteettisten polymeerien ryhmä
on polyolefiinit. Luettele tärkeimmät polyolefrinit ja niiden ominaisuudet
sekä tärkeimmät kä)ttökohteet,

Kerro millä työstömenetelmällä seuraavat muovituotteet on valmistettu ja
miksi ko. menetelmä on valittu.
a) viemäriputki
b) nestepakkaus kartonki
c) 500 litran tankki
d) virvoitusj uomapullo
e) kännvkän kuoret


