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1. Polymeerien moolimassaa kuvataan jakaumakäyräliä (kuva 1), miksi?

S rj oita oheis elle moolimas s aj akaumakäyrälle

a) lukukeskimääräinen moolimassa

b) painokeskimääräinen mooiimassa

c) sedimentaatioon perusfuva moolimassa

d) viskositeettiin perustuva moolimassa

Mitä kuvaa polydispersiteetti ja miten se määritetään?

Moolimassa

Kuva 1 . Esimerkki polymeerin moolimas saj akaumakäyrästä.

2. Polymeerit voivat olla amorfisia tai kiteisiä tai näiden välimuotoja.

Mitkä seikat vaikuttavat siihen, mikä näistä rakenteista on vallitseva?

Mitkä ovat tärkeimmät seikat. iotka kuvaavat toisaalta kiteistä toisaalta amorfista

polymeeriä.

.1 Miten polymeerin kitei syys aste voi daan mådrittdd?

Anna esrmerkki eri tyS,ppisi stä poll,rneereistä.
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Iskulujuus on yksi tärkeistä mekaanisista ominaisuuksista, joka määrittelee polymeenn

kä),ttöä monissa sovelluksissa. Miten poll.meerien iskulujuutta mitataan? Miten lämpötila

vaikuttaa i skuluj uuteen? Miten polymeerien iskuluj uutta voidaan par antaa?

Polykarbonaatti on laajasti käytetty polyesterimuo',ri.ttUika on sen rakenne ja miten sitä

valmistetaan? Sitä kä)tetään esimerkiksi valaisinkul'uissa. Mitkä sen ominaisuuksista

tekevät siitä sopivan tähän sovellutukseen? Kerro myös muista polykarbonaatin

ominaisuuksista j a käyttökohteista.

Kuvaile ruiskuvalun periaate muovituotteiden valmisfuksessa. Anna esimerkki vähintään

viidestä erityyppisestä tuotteesta, jonka valmistamiseen käytetään ruiskuvalua ja kuvaile

näiden erityispiirteet lyhyesti.
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