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Selita, mitka tekijat on otettava huomioom am/ioitaessa, omko poly-
meerilla edellytyksia toimia kolloidaalisem dispersion steerisena sta-
bilisaattorina.

2 Kationiset polymeerit adsorboituvat vesiliuoksesta negatiiviseen pin-
- taan. 2Adsorboituneem aineen maara nousee polymeeria lisattaessa

puhtaaseem veteem ensiksi hyvim jyrkasti, mutta saavuttaa useim jo
hyvim laimeassa liuoksessa tasom, joka muuttuu hyvim vaham Iisatta-
essa ememman polyelektrolyyttia. Mitem tamam tasom voldaan nlmma
muuttuvam jos
(a) polyelektrolyytin varaustiheys kasvaa

` (b) polyelektrolyytin molekyylipaino kasvaa
(c) elekrtolyyttikonsentraatio kasvaa?
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3 Maarittele lyhyesti seuraavat kasitteet I

- koheesiotya
— ad heeslotya
- leviamiskerroin

4 Kun kilntea pimta upotetaan elektrolyytteja ja pimta-aktiivisia aineita
sisaltavaan vesiliuokseen, se useimmiten saa positiivisen tai negatii-
visen varauksem. Selosta lyhyesti milla mekanismeilla tallainen vara-
us voi symtya.

Kuvaile lyhyesti energiatasapaino, joka ms. DLVO-teorian mukaan
johtaa kolloidaaliseen stabiliteettiin. Miten voidaan kokeellisesti tode-
ta, omko kolloidaalimen dispersio stabiloitu tamam teorian edellytta-
malla tavalla? Kalsiumioniem komsemtraatio eraassa kolloidaalisia
partikkeleita sisaltavassa kiertovedessa on _0,1 mol./I. Partikkelit ei-
vat saostu edes useamman paivan sailvtvksen iaikmsn x/,.;,2.....3,-
olettaa, etta naita partikkeleitaq
rovaikutukset? I- W 2
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stabiloi DLVO-teorian mukaiset vuo-


