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1 Kun kiintea pinta upotetaan vesiliuokseen, se useimmiten saa posi-
tiivisen tai negatiivisen varauksen. Selosta lyhyesti, milla mekanis-
meilla tallainen varaus voi syntya.

2 a) Mita tarkoittavat seuraavat termit:
- adsorptio
- adsorptioisotermi?

b) Miten voidaan maarittda (analysoida) polymeerien adsorptio kiin-
tedan pintaan?

¢) Mainitse kolme tekijaa, jotka vaikuttavat kationisen polyelektrolyy-
tin adsorptioon negatiiviseen pintaan.

3 Minkalaisiin partikkelien valisiin vuorovaikutuksiin DLVO-teorian ole-
tetaan perustuvan? Mainitse vahintdan kolme tekijaa, jotka vaikutta-
vat DLVO-teorian perusteella naihin vuorovaikutuksiin.

4 Samaa polymeeriad voidaan kayttdaa joko steerisend stabilaattorina
tai flokkausaineena (koagulaattorina) kayttétaikoituksesta riippuen.
Kuvaile naita ilmioita seka vaatimuksia, mita tarvitaan, jotta kyseiset
mekanismit toimivat dispersiossa (partikkeleita nesteessa):

5 Miten voidaan nesteen pintajannitysmittausten avulla maarittéda pin-
ta-aktiivisen aineen kriittinen misellinmuodostuskonsentraatio? Miten
suolapitoisuuden lisdys vaikuttaa misellinmuodostuskonsentraatioon,
kun kaytetaan a) nonionisia, b) anionisia pinta-aktiivisia aineita? Mi-
ka vaikutus misellinmuodostuksella on adsorboitaessa pinta-
aktiivista ainetta nesteessa olevaan kiinteaan pintaan?



