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TENTTI 27.10.2009

1. Méérittele seuraavat termit tai késitteet lyhyesti.

a) hila

(
(b) yksikkokoppi ja alkeiskoppi
(

(d

(e) korostunut myotoraja

)
)

c) liukusysteemi
) pinousvika
)

2. Maiérita tasojen (112), (111) ja (221) vyohykeakseli a) témén paperin kiéntopuolella
olevan stereograafisen projektion avulla, b) laskemalla.

3. Pkk-rakenteen tasoilla (111) ja (111) olevat yksikkodislokaatiot dissosioituvat Shockleyn
osittaisdislokaatioiksi, jotka reagoivat keskenéén niin, ettd muodostuu Lomer-Cottrell
-lukkodislokaatio.

(a) Valitse yksikkodislokaatioille Burgers-vektorit ja esité sitten dissosiotuminen se-
ké Lomer-Cottrel -dislokaation muodostuminen Burgers-vektoreilla.

(b) Miksi muodostunut Lomer-Cotrell on sessiili ?

4. Laske symmetrisen kallistusrajan orientaatio # alumiinissa, kun ay = 4,047 A ja
rajalla olevien dislokaatioiden vélinen etdisyys on 35 A.

Kysymys koskee erilliskiteen deformoitumista.

(@]

(a) Pkk-metallien liukusysteemi on {111}<110>. Kullasta valmistettua erilliskidet-
t& kuormitetaan suunnassa [321] ulkoisella vetojannitykselld 2 MPa. Ylitetdanko
erilliskiteen mydtoraja, kun kullan kriittinen leikkausjénnitys on 0,91 MPa ?

(b) Hahmottele a) kohdan erilliskiteen jannitys-venymé -kéyra ja selitd mitd pro-
sesseja materiaalissa tapahtuu vetokdyrédn eri vaiheissa.






