Ke-31.3130 POLYELEKTROLYYTIT
TENTTI 16.12.2009 .

1. Polyelektrolyytin viskositeetti.
- miten sisdinen viskositeetti madr dtd4an?
- mistd johtuu polyelektrolyyttiliuosten poikkeuksellinen viskositeettikiyttidyt yminen?

- miten polyelektrolyytin molekyylipaino ja konformaatio voidaan médrit tia
viskositeetin avulla?
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2. Vertaa polyelektrolyytin ja pienimolekyylisen elektrolyytin konduktiivisuuden
riippuvuutta konsentraatiosta.

AT

\ e 5
3. Makromolekkyylejé ldpiis emétdn membraani jakaa HCI- liuosta sisdltivin astian kahteen
yhtd suureen osaan. Toiselle puolelle lisdtdén 1 g/l polyelektrolyyttid, jonka tiedetddn olevan
polyanioni ja jonka moolimassa on 10000g/mol. Liuosten annetaan tasapainottua membraanin
lapi. Kun tasapaino on saavutettu, on pH 2,67 polyelektrolyyttipuolella ja 3,26 toisella
puolella. Laske polyelektrolyytin varausluku.

4. Selitd, miten polyelektrolyytin kvantitatiivinen analyysi onnistuu potentiometrisella
titrauksella.

5. Mitki seikat vaikuttavat polyelektrolyytin konformaatioon vesiliuoksessa?



