
 

Mt-0.2206 Pintailmiöt 

 

Marja Ojan kysymykset. Tentissä ei saa olla mukana materiaalia. 

Pakollinen tehtävä: 

1) Laboratorio tutkii kokeellisesti suodatinkakun ilmakuivausta. Tätä varten on 

muodostettu suodatinkakku lasihelmistä. Lasihelmien kokojaukauma 

noudattaa potenssi-jakaumaa, jonka parametrit ovat xmax on 120 mikrometriä 

ja n = 0,5. Laske suodatinkakun ominaispinta-ala, kun kakun huokoisuus on 

35%. Sinun ei tarvitse välttämätää ratkaista tehtävää numeerisesti, riittää kun 

kerrot ratkaisu-algoritmin. 

Valitse seuraavista 1 tehtävä 

1. kerro mitä tiedät oikeaoppisesta näytteen vähentämisestä ja mitkä ovat 

jauhenäytteen erityispiirteitä 

2. laboratorioon on tuotu näyte partikkelikokoanalyysiin. Sormin tunnustelen 

päättelet, että partikkelikoko on suurempaa kuin 10 mikrometriä. Päätät 

katsoa näytettä mikroskoopilla ja toteat, että kysymyksessä on jonkin 

kasvini siitepöly. Mikä teoreettinen partikkelikokojakauma sopisi parhaiten 

käytettäväksi tälle näytteelle. Perustele miksi. 

3. Kiintoaine kerroksen ominaispinta-ala voidaan mitata Blainen 

menetelmällä tai BET-menetelmällä. Selosta molempien mittausperiaate ja 

se mikä osa kiintoainekerroksen pinta-alasta menetelmä havaitsee. Onko 

kiintoainekerroksen ominaispinta-ala SB vakiosuure? 

mukana kaavakokoelma missä runsaasti erilaisia kaavoja.  

 

 


