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1. Mitka tekijdt vaikuttavat alumiiniseosten erkaustuskarkaisussa syntyvin mikrorakenteeseen ja
millaisella mikroakenteella on parhaat ominaisuudet lujuuden kannalta staattisessa kuormituksessa?

Entd dynaamisessa kuormituksessa?

2. Selitd alumiiniseosten eurooppalainen (CEN) luokittelu ja tilamerkinnét?

3. Selitd lyhyesti

a) alumiinivalujen modifiointi
b) rheocasting -menetelméi

c) squeeze casting -menetelmi
d) Cosworth process -menetelmé

e) ILP process -menetelmé (Improved Low Pressure Casting)

4. Mitd faaseja esiintyy erkautuskarkaistujen Ni-superseosten mikrorakenteessa ja miten ne

vaikuttavat ko. seosten ominaisuuksiin?

5. Miten Mg:n kiderakenne ja fysikaaliset ominaisuudet vaikuttavat Mg-seosten valmistusteknillisiin

ominaisuuksiin (valaminen, kylma- ja kuumamuokkaus, hitsaus)?



