Kon-67.3101 Kevyt- ja virimetallit (3 op)
Tentti 4.5.2010

1. Ovatko seuraavat erkautuskarkaisuun liittyvét véittdmaét oikeita vai vadria? Perustele vastauksesi.

a) liuotushehkutusldmpétilalla ei ole vaikutusta erkautuskarkenemiseen, kunhan liuotushehkutus
tehdédén yksifaasialueella

b) pitempi vanhennusaika johtaa aina suurempaan kovuuteen

c) Al-Mn seokset ovat voimakkaasti erkautuskarkenevia

d) PFZ-vyohyke syntyy raerajoille

e) T6-tilamerkintd on muokkauslujitettu

2. Mitkd metallurgiset tekijét vaikuttavat alumiiniseosten visymiskestivyyteen ja miten?
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b) o-faasi

¢) magnesiumin tarkeimmadt kéyttokohteet (min. 2)

d) magnesiumseosten tarkeimmét kéyttokohteet (min. 2)

e) Zr:n vaikutus Mg:valuissa

4 itéi/faaéeja esiintyy erkautuskarkaistujen Ni-superseosten mikrorakenteessa ja miten ne

vaik{ittavat ominaisuuksiin?

5. Selitd oheisen kuvaan perustuen (kdantépuolella) miten koostumus ja lampétila vaikuttavat

titaaniseosten lujuuteen.



