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Synteettiset polymeerit jaetaan kesto-ja kertamuoveihin. Mihin jako perustuu? Anna
esimerkki kustakin polymeerityypistd (nimi, kemiallinen rakenne, esimerkki
kiyttokohteesta). Miten polymeerit voidaan luokitella Kkiyttomiiiriensi mukaan?
Anna yksi esimerkki kunkin luokan materiaalista.

. Miksi polymeerimateriaalin mekaanisia ominaisuuksia mitataan? Anna esimerkki

seuraaville muovilaaduille (kerro myés niiden nimet) tyypillisesti, huoneen
limpdtilassa mitatusta voima-venymi —kuvaajasta. Kerro perustellen, miti kuvaajassa
nikyy. Piirrid kuvaajat samaan kuvaan, ettii materiaalien erot tulevat nikyviin.

a) PE-LD :

b) PP

c) PS

Miksi polymeerimateriaaleilla puhutaan keskimiiriisisti moolimassoista? Mihin
polymeerimateriaalin  ominaisuuksiin sen  moolimassa vaikuttaa? Mihin
polymeerimateriaalin ominaisuuksiin sen moolimassajakauman leveys vaikuttaa?
Kuvaa yleisimmin moolimassan méirittimiseen Kkiytettiivin menetelmin periaate.

Miten polymeereji kierritetiin? Mitkd ovat esteitid/hidasteita kierritysmairien
suurenemiselle? Anna esimerkki yhden kestomuovin, yhden kertamuovin ja yhden
kumimateriaalin kierrittimistekniikasta. Anna esimerkkeji neljisti tuotteesta, johon
uusiopolymeerimateriaalia voidaan kayttia.

Polymeerimateriaalien ominaisuudet perustuvat niiden rakenteisiin. Miten
analysoidaan polymeerin rakennetta? Kuvaa neljd (4) erityyppisti menetelmii
periaatteineen ja anna esimerkkejid materiaaleista, joille nditi menetelmii voidaan
kayttai.



